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Performance
requested
from ring

リングに求められ
る性能

Correspondence to high power engine
and high rotation engine

高出力・高回転ｴﾝｼﾞﾝへの対応

Durability
耐久性

Correspondence and reliability to further
high power engine

  更なる高出力ｴﾝｼﾞﾝへの対応と信頼性

LOC　decrease
オイル消費低減

Correspondence to low fuel cost and low exhaust
emission regulations

低燃費および低排出ガス規制への対応

Pursuit of low fuel cost
（Low friction）
低燃費への追求
（低張力化）

Cast iron, 2.0[mm] width
2.0幅鋳鉄

Steel,1.5 [mm] width(1976～）
1.5幅スティール

Steel, 1.0 [mm] width（1994～）
1.0幅スティール

Ring
width
リング幅

Specification
of

compression
ring

コンプレッション
リングの仕様

Steel,1.2 [mm] width（1983～）
1.2幅スティール
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Cr plating(1941～）
Crめっき

Plasma spray coating（1978～)
プラズマ溶射

Niteride（1984～）
窒化

Composite Ni plating（1989～）
Ni複合めっき

PVD-TiN（1988～）
(For race) PVD-CrN（1994～）

Composite Cr plating（1997～）
複合Crめっき

DLC coating（2004～）
( For motorcycle)

Flame spray coating(Mo)（1972～)
Mo溶射

Specification
of oil ring

オイルリング
の仕様

3 flex ring（1963～）
3ピース

2.8 [mm] width（1983～）
2.8　[mm]幅

2.5 [mm] width（1986～）
2.5 [mm]幅

2.0 [mm] width（2000～）
2.0 [mm] 幅

Cr plating(1941～）
Crめっき

2-piece steel oil ring(1982～)
スチール2ピースオイルリング

Niteride（1986～）
窒化

2-piece steel oil ring for gasoline engine
2[mm] width（1996～)

2mm幅ガソリン用I型2ピ－スオイルリング

1.5[mm] width（2003～)
1.5[mm] 幅

Niteride（1983～）
窒化

Ion Niteride（1993～）
イオン窒化

PVD-CrN（1996～）

PVD-CrN（2002～）

History of ring
tangential

force
(For gasoline

engine)

リングの張力変遷

DLC coating（2004～）
( For motorcycle)
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Ring width
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Flame spray coating（1982～)
溶射

PVD

Cr plating
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Cr plating
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History of Piston Ring (for automobile)
ピストンリングの変遷(自動車用）
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